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1 Veranlassung, Bauvorhaben

Sudlich der Ortslage Rostock-Biestow und westlich der Landesstrafde L132 ist in Umsetzung
des B-Plans Nr. 24 der Gemeinde Papendorf die Erschliefung und Bebauung des Wohngebie-

tes ,Am Schwanensoll* vorgesehen.

Das unterzeichnende Ingenieurbiro IBURO wurde durch die GERBA GmbH & Co. KG damit
beauftragt, fur dieses Bauvorhaben eine Baugrunderkundung auszufuhren und den vorliegen-
den Geotechnischen Bericht mit Empfehlungen zur Ausfihrung des Erd- und Grundbaus fir
den erforderlichen Rohrleitungs- und Strallenbau, sowie den Hochbau aus geotechnischer

Sicht zu erstellen.

2 Bauvorhaben und allgemeine Standortverhaltnisse im Trassenbereich

2.1 Beschreibung der Lage und des Umfanges des Bauvorhabens, sowie des derzeitigen Zu-

standes der Bauflachen

Der Untersuchungsbereich umfasst bisher und aktuell landwirtschaftlich genutzte Flachen
(Ackerland) westlich der Landesstrale L132 und stdlich der Wohnbebauung Biestow unmittel-

bar sudlich der Stadtgrenze der Hanse- und Universitatsstadt Rostock (siehe auch 6.1).

Vorgesehen ist die Erschliellung eines Wohngebietes von der Landesstralle L132 aus (siehe
auch 6.2).

2.2 Allgemeine Standortverhaltnisse im Trassenbereich

Glazialmorphologie:
Der Untersuchungsbereich befindet sich innerhalb der Jiingeren Grundmorane der Weichsel-

vereisung.

Topographie:
Das Gelande ist am Standort flachwellig und weist innerhalb des zukiinftigen Baugebietes Ho6-

hen zwischen ca. +33 und +40 mNHN auf (siehe auch 6.3).
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Geologie:
Innerhalb des Untersuchungsbereiches dominieren Geschiebemergelablagerungen des Spat-

glazials. Diese sind zwischenzeitlich oberflachlich zu Geschiebelehm verwittert (entkalkt) und

sporadisch durch Bodenwassereinflisse aufgeweicht.

Oberhalb und innerhalb der bindigen Geschiebelehme und -mergel treten z. T. Einlagerungen

von Schmelzwasser- und Beckensanden, sowie bereichsweise auch Beckenschluffen auf.

Die humose Oberbodendeckschicht ist durch Bewirtschaftung in ihrer natirlichen Lagerung ge-

stort.

Hydrologie
Einzugsgebiet: Warnow

Pegelhéhe des oberen Grundwasserleiters: Entsprechend den Aussagen der Hydro-

geologischen Ubersichtskarte befinden sich die Grundwasserisohypsen in diesem Bereich zwi-
schen 25 und 30 mNHN. Innerhalb des Untersuchungsbereiches ist somit je nach Gelandeho6-

henlage ein GW-Flurabstand von > 5 bis > 10 m zu erwarten.

Wasserschutzgebiet: Der B-Plan-Bereich befindet sich auerhalb von Trinkwasserschutzzonen

und/oder Wasserschutzgebieten.

3 Umfang, Technologie und Zielstellung der Baugrunduntersuchung

3.1 Umfang und Technologie der Baugrunduntersuchung

Der ausgefuhrte Untersuchungsumfang wurde mit den Planungsbeteiligten abgestimmit.

Vorgesehen war die Erkundung durch insgesamt 10 Erkundungsbohrungen (Rammkernsondie-
rungen) innerhalb des Wohngebietes. Zusatzlich sollten im Auftrag des Bauherrn insgesamt 6
Sondierungen in den nordlichen Baufeldern ausgefiihrt werden (orientierende Erkundung fiir
Hochbauvorhaben). Fir die insgesamt 16 Rammkernsondierungen wurde eine Endteufe von je-

weils 6 m gewahlt.
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e Absteckung und Einmessung von insgesamt 16 Bohransatzpunkten mittels DGPS (Lage:

ETRS89/UTM33N, Hohe: DHHN2016) siehe auch 6.2 & 6.3

e Ausflhrung von insgesamt 16 Rammkernsondierungen (Durchmesser = 32 - 80 mm) zur
Erkundung der Baugrundverhaltnisse bis zu einer Endteufe von jeweils 6 m, Protokollierung
der Lagerungsverhaltnisse und Dokumentation durch Bohrprofildarstellungen, siehe 6.4

e Gewinnung von insgesamt 24 gestoérten Bodenproben

e Ubergabe von 7 ausgewahlten Proben (anstehende Mineralbdden) an ein Geotechniklabor
zur Bestimmung der KorngroRenverteilung und Ableitung der k-Werte, siehe 6.5.1

e Ubergabe von insgesamt 16 Oberbodenproben an ein Umweltanalytik-Labor zur Herstel-
lung von zwei Mischproben und Bestimmung des Schadstoffinventars gemat BBodSchV
(Vorsorgewerte), siehe 6.6.2

o temp. Ausbau eines Bohrlochs als Entnahmepegel, Gewinnung einer Bodenwasserprobe
(Schépfprobe) und Ubergabe an ein Umweltanalytiklabor zur Bestimmung der Gehalte an
stahl- und betonaggressiven Inhaltsstoffen, siehe 6.5.3

e Einmessen der Bodenwasserpegel innerhalb der Bohrlécher mit einem optoakustischen

Messlot nach Beendigung der Bohrarbeiten

3.2 Zielstellung der Baugrunderkundung

Durch eine Auswertung der durchgefihrten Felduntersuchungen, sowie mittels bereits gesam-
melter Erfahrungen in der Umgebung des untersuchten Standortes werden den Planungsbetei-
ligten des Bauvorhabens und den Baubetrieben durch die nachfolgenden Baugrundbewertun-
gen und Grindungsempfehlungen Unterlagen zur Verfliigung gestellt, die eine standortange-
passte Technologieauswahl fir die erforderlichen ErschlieBungsarbeiten mit mdglichst gerin-
gem Kostenaufwand gewahrleisten sollen. Zudem soll eine erste Einschatzung der Baugrund-

eignung fir die Errichtung von Hochbauten abgeleitet werden.
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4 Bewertung der Untersuchungsergebnisse

4.1 Art und Lagerungsverhaltnisse der oberflichennah anstehenden Lockergesteine

Aufgrund der glazialmorphologischen und geologischen Bedingungen stellen sich die Lage-

rungsverhaltnisse der oberflachennahen Lockergesteinsablagerungen relativ heterogen dar.

Innerhalb des Untersuchungsbereiches dominieren Geschiebemergelablagerungen des Spat-
glazials. Dabei handelt es sich um urspriinglich kalkhaltige tonige Sand-Schluff-Gemische (SU /
UL, siehe auch 6.5.1), die zwischenzeitlich oberflachlich zu Geschiebelehm verwittert (entkalkt)

sind.

Diese bindigen Geschiebelehme und -mergel sind meist konsolidiert und weisen dann eine
mindestens steifplastische (I > 0,75), haufig auch halbfeste Konsistenz auf (1,0 < I.< 1,25). Es
wurden jedoch auch sporadisch auftretende Aufweichungen von Geschiebelehm bzw. -mergel

durch Bodenwassereinflisse festgestellt (0,5 < 1. < 0,75).

Oberhalb und innerhalb der bindigen Geschiebelehme und -mergel treten zudem sporadisch
auch Ablagerungen von Schmelzwasser- bzw. Beckensanden auf. Dabei handelt es sich um
kérnungsmalliig enggestufte schwach schluffige Fein- und Mittelsande (SE), sowie schluffige
(SU) und stark schluffige Feinsande (SU) in jeweils mitteldichter Lagerung (0,3 < D < 0,5).

Durch die Rammkernsondierung BS 09 wurden bis zur Endteufe konsolidierte Beckenschluff-

ablagerungen in mindestens steifplastischer Konsistenz erkundet (UL, I > 0,75).

Die Deckschicht wird durch humosen Oberboden (,Mutterboden®) gebildet und weist Starken
zwischen 0,4 und 0,75 m (durchschnittlich 0,5 bis 0,6 m) auf.

Die konkreten Lagerungsverhaltnisse der anstehenden Lockergesteine werden durch die Bohr-

profildarstellungen BS 1 bis BS 16 in der Anlage 6.4 dokumentiert.
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4.2 Bodenwasserverhaltnisse, Stahl- und Betonaggressivitit des Bodenwassers

Art des Bodenwassers': Schichtenwasser (SW), gemessen am 24.01.2023
Flurabstand | Bodenwasser-
Mess-
nach spiegel

stelle

Bohrende mNHN
BS 1 1,5 +32,3
BS 2 1,7 +33,95
BS 3 3,7 +32,85
BS 4 4,7 +32,55
BS 5 >6,0
BS 6 1,8 +34,1
BS 7 >6,0
BS 8 3,2 +33,75
BS 9 3,6 +35,55
BS 10 3,8 +35,45
BS 11 4,5 +32,35
BS 12 3,3 +32,85
BS 13 4,1 +32,15
BS 14 >6,0
BS 15 3,9 +32,2
BS 16 4,4 +32,1

Laut Hydrogeologischer Ubersichtskarte weisen die Grundwasserisohypsen des oberflachenna-
hen Grundwassers am Standort Héhen zwischen +25 und +30 mNHN auf. Es waren somit je

nach Gelandehdhenlage Grundwasserflurabstande von > 5 bis > 10 m zu erwarten.

Oberhalb schwerdurchlassiger bindiger Geschiebelehme und -mergel, sowie mafig- bis
schwerdurchlassiger stark schluffiger Beckensande und Beckenschluffe ist zusatzlich, insbe-
sondere nach ergiebigen Niederschlagsperioden und in lokalen Senkenlagen, ein zusatzlicher

Aufstau von Sickerwasser und die zeitweise Ausbildung von Schichtenwasser zu erwarten.

Kurzzeitig sind bereichsweise auch nahezu gelandegleiche Bodenwasserspiegel nicht auszu-
schliel3en.

' Eine konkrete Unterscheidung zwischen echtem Grundwasser und kurzzeitig ausgebildetem Schichten-

wasser ist nur durch langfristige Untersuchungen méglich
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Stahl- und Betonaggressivitat des Bodenwassers

Zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung war lediglich im Bereich der BS 1 und BS 2 oberfla-

chennahes Bodenwasser festzustellen.

Nach temporarem Pegelausbau wurde aus BS 1 eine Bodenwasserprobe gewonnen und an ein
Umweltanalytiklabor zur Bestimmung der Gehalte an stahl- und betonaggressiven Inhaltsstof-
fen Ubergeben. Die Analyseergebnisse sind dem Prufbericht PB2023000257 in der Anlage

6.5.3 zu entnehmen.

Auf Basis der vorliegenden Analyseergebnisse kann das Bodenwasser als nicht betonangrei-

fend eingeschatzt werden.

Die Korrosionswahrscheinlichkeit flr unlegierte und niedrig legierte Eisenwerkstoffe wird jeweils

als sehr gering eingeschatzt.

4.3 Eigenschaften der vorhandenen Erdstoffe, sowie ihre Eignung als Baugrund und Bau-
stoff, Bodenkennwerte in tabellarischer Ubersicht

humoser Oberboden (OH)

Humoser Oberboden ist als Baugrund und Erdbaustoff in der Regel nicht geeignet. In Bauberei-

chen ist dieser moglichst vollstdndig abzuschieben oder auszutauschen.

Aushubmaterial ist bevorzugt fir die (Wieder-)Herstellung durchwurzelbarer Oberbodenschich-

ten vorzusehen.

Geschiebelehm und -mergel, konsolidiert (SU / UL, I, > 0,75)

Geschiebelehm und Geschiebemergel in mindestens steifplastischer Konsistenz ist als Bau-

grund in der Regel geeignet.

Aufgrund ihrer nur maRigen Verdichtbarkeit (V2) und starken Frostempfindlichkeit (F3) sind die-
se bindigen Mineralbdden als Erdbaustoffe nur bedingt weiterverwendbar. Auf den Wiederein-
bau innerhalb von Leitungsgraben unterhalb zukinftiger Verkehrsflachenbefestigungen sollte
verzichtet werden. Aushubmaterial kann jedoch fiir die Gelandeprofilierung in unkritischen Be-

reichen oder z. B. fur die Herstellung von Erdwallen weiterverwendet werden.

Beckenschluff, konsolidiert (UL, I, > 0.75)

Konsolidierter Beckenschluff in mindestens steifplastischer Konsistenz ist als Baugrund in der

Regel geeignet.
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Aufgrund der geringen Verdichtbarkeit (V3) und starken Frostempfindlichkeit (F3) ist eine Wei-

terverwendung als Erdbaustoff nur eingeschrankt méglich. Fiur den Wiedereinbau innerhalb von
Leitungsgraben unterhalb zukilnftiger Verkehrsflachenbefestigungen ist das Material ungeeig-
net. Aushubmaterial kbnnte in unkritischen Bereichen z. B. in Sandwichbauweise (wechselwei-

ser Einbau mit Sanden) weiterverwendet werden.

Bindige Weichbdden (SU /UL, 0,5 <1, < 0,75)

Aufgeweichte bindige Mineralbdéden weisen eine verringerte Tragfahigkeit und Scherfestigkeit,

sowie erhodhte Setzungsneigung auf. Als Baugrund sind diese deshalb nur bedingt geeignet.

Aufgrund ihrer nochmals verringerten Verdichtbarkeit sind Weichbdden als Erdbaustoffe kaum

weiterverwendbar.

Schmelzwasser- und Beckensande, mitteldichte Lagerung (SE /SU/SU, 0.3<D <0,5)

Schwach bis stark schluffige Sande in mitteldichter Lagerung sind als Baugrund in der Regel

geeignet.

Ihre Weiterverwendbarkeit als Erdbaustoff hangt wesentlich von ihrem Feinanteil (Anteil

Schldmmkorn) ab.

Schwach schluffige Sande (SE) sind als kaum frostempfindlich (F1), schluffige Sande (SU) als
kaum bis bis maRig frostempfindlich (F1/F2) einzuschatzen. Sie sind zudem gut verdichtbar
und waren bei Aushub auch als Erdbaustoffe weiterverwendbar (z. B. Verflllung von Leitungs-

graben).

Sande mit erhéhten Feinanteil (SU) sind jedoch bereits stark frostempfindlich (F3) und nur mé-
Rig verdichtbar (V2). Als Erdbaustoffe sind sie deshalb nur bedingt geeignet und sollten z. B.
unterhalb von Verkehrsflachen nur in Sandwich-Bauweise weiterverwendet werden (Wechsella-

gerung mit gut verdichtbaren Sanden).

Bodenkennwerte

Die wichtigsten Bodenkennwerte der vorhandenen Bodengruppen sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengefasst. Dabei handelt es sich um Richt- bzw. Kalkulationswerte, wie sie un-

ter den angetroffenen Lagerungsverhaltnissen fir den norddeutschen Raum typisch sind.
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Bodenkennwerte (Richt-, bzw. Kalkulationswerte)

vorhandene Lockergesteinsarten mit Kennwerten

Kennwertart
Nr. bzw. Eigen- 1 2 3 4 5
schaft
1 | Bodengruppe OH SU /UL SU /UL SU /UL SE
2 Hauptkor- S u+, 0 S, u+, t S, u+, t S, u+, t f-mS, v’
nungsart
Lagerungs- D<0,3 0,5<1c<0,75 0,75<l.<1,0 1,0<I,<1,25 0,3<D<0,5
Konsistenz I. locker plastisch steifplastisch halbfest mitteldicht
Bodenklasse
4 |nach DIN 1 4 4 4 3
18300:2012
Gruppe nach
5 DWA A 127 - G3 G3 G3 G1
6 |U-Grad - - - - <3
7 |Abschlamm- 2550 4555 4555 4555 <10
bares [%]
Wichte y (v9)
8 [kN/m?] 16 (8) 20 (10) 21 (11) 21 (11) 17 (9)
g |Reibungs- - 25,0 275 27,5-30,0 | 325-350
winkel ¢ [°]
Steifemodul E,
10 [MN/m?] - 5-10 10-20 20-40 30-40
Kohésion c*
11 [KN/m?] - - 5-10 10-15 -
Durchlissig- o " " " 5 x 10 bis
12 Keit k; [m/s] <1x10 <1x10 <1x10 <1x10 1.5x 10%
13 BPSchun%s- < 45 <45 <60 <60 <45
winkel B [°]
Eignung als bedingt bedingt
14 | Erdplanum ungeeignet ungeeignet ) ) geeignet
(StraBenbau) geeignet geeignet
Eignung fiir _ _ bedingt bedingt _
15 | die Rohrgra- ungeeignet ungeeignet ) ) geeignet
benverfiillung geeignet geeignet
16 | Eignung als anet anet bedingt bedingt anet
ungeeigne ungeeigne eeigne
Erdbaustoff 9eeis 9eeis geeignet geeignet 9eeis
Frostgefahr-
17 | dungsklasse F3 F3 F3 F3 F1
nach ZTVE-StB
Verdichtbar-
18 | keitsgruppe V3 V3 V2 V2 V1

nach ZTVE-StB
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vorhandene Lockergesteinsarten mit Kennwerten

Kennwertart

Nr. bzw. Eigen- 6 7 8 9 10

schaft

1 | Bodengruppe Su SuU uL uL

2 |Hauptkor- fS (ms), u fS, u+ U, t, fs U, t, fs
nungsart
Lagerungs- 0,3<D<0,5 0,3<D<0,5 0,75<I1,<1,0 1,0<1:<1,25

3 |dichte D bzw.

Konsistenz I. mitteldicht mitteldicht steifplastisch halbfest
Bodenklasse

4 |nach DIN 3 3 4 4
18300:2012

5 | Gruppe nach G2 G2/G3 G4 G4
DWA A 127

6 |U-Grad - - - -
Abschlamm-

7 bares [%] 10-20 20-30 > 60 > 60
Wichte y (v°)

8 [kN/m?] 18 (10) 18 (10) 21 (11) 21 (11)

g |Reibungs- 30,0 - 32,5 30,0 275 275
winkel ¢ [°]

Steifemodul E,

10 [MN/m?] 30-40 20-35 10-20 15-30
Kohasion c

11 [KN/m?] - - 5-10 10-15

12 |Durchlassig- | 5 405 | 5.7x10° | <1x10®° | <1x10°
keit k; [m/s]

13 | Boschungs- <45 <45 <60 <60
winkel B [°] B B B B
Eignung als bedingt bedingt bedingt

14 | Erdplanum geeignet . ) )
(StraBenbau) geeignet geeignet geeignet
Eignung fiir bedingt

15 | die Rohrgra- geeignet . ungeeignet ungeeignet
benverfiillung geeignet
Eignung als . bedingt bedingt bedingt

16 E £ geeignet . ) )

rdbausto geeignet geeignet geeignet
Frostgefahr-

17 |dungsklasse F1/F2 F3 F3 F3
nach ZTVE-StB
Verdichtbar-

18 | keitsgruppe V1 V2 V3 V3

nach ZTVE-StB
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4.4 Versickerungseignung des untersuchten Standortes fiir Niederschlagssammelwasser

Fir die Durchfihrung einer effektiven Versickerung von Niederschlagssammelwasser missen
folgende Voraussetzungen am Standort erfullt sein:

) eine Durchlassigkeit der oberen Bodenschichten von k: > 1 x 10 m/s,

. eine Machtigkeit des Sickerraumes (Abstand Sohle Sickeranlage — Bodenwas-

ser)vont>1,0m

Die im B-Plan-Bereich dominierenden bindigen Geschiebelehme und -mergel wirken aufgrund
ihrer nur geringen hydraulischen Leitfahigkeit (k < 1 x 10® m/s) gegeniiber Sickerwasser als
Stauschichten. Auch bereichsweise auftretende Beckenschluffe sind als unzureichend durch-

I&ssig einzuschatzen.

Prinzipiell ausreichend durchlassigere Sande (ks = 1 x 10° bis 1,5 x 10* m/s) sind sporadisch
oberhalb bindiger Béden oft in nur geringer Starke vorhanden. Haufig sind diese Sande min-

destens zeitweise auch wasserfihrend.

Unter Berlicksichtigung dieser Gegebenheiten ist der Standort fiir eine effektive Versickerung

von Niederschlagssammelwasser Uiberwiegend nicht geeignet.

Auf Basis vorliegender Analysedaten waren lediglich Bereiche um BS 5 & BS 12 fir eine Fla-
chen- oder Muldenversickerung, sowie Bereiche um BS 4, BS 11, BS 13, BS 15 & BS 16 ggf.
fur eine Versickerung Uber Rigolen nach Durchteufen schwerdurchlassiger Deckschichten (bis
2,0...3,3 m u. GOK) geeignet.

Erganzende Sondierungen zur Ausgrenzung versickerungsgeeigneter Bereiche sollten im Be-

darfsfalle vorgesehen werden.

4.5 Schadstoffinventar potentieller Aushubbéden

Alle anstehenden humosen Oberbéden und mineralischen Erdstoffe waren organoleptisch un-
auffallig (hinsichtlich Farbe und Geruch). Hinweise auf Belastungen mit umweltrelevanten

Schadstoffen wurden nicht festgestellt und sind aus Vornutzung auch nicht zu erwarten.

Zur Bewertung des Schadstoffinventars potentieller Aushubbéden wurden insgesamt 16 gestor-
te Proben des humosen Oberbodens an ein Umweltanalytiklabor Ubergeben, hier zu 2 Misch-
proben wie folgt zusammengefasst und gemal Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV,
Vorsorgewerte) untersucht.

— Mischprobe 1: BS 1 —BS 3 & BS 5 — BS 10 (sudlicher Bereich)

— Mischprobe 2: BS 4 — BS 16 (nérdlicher Bereich, Baufelder)
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Die Analyseergebnisse sind dem Prufbericht PB2023000255 in der Anlage 6.6.2 zu entneh-

men.

Alle ermittelten Schadstoffparameter unterschreiten jeweils sicher die Vorsorgewerte der
BBodSchV. Das Oberbodenmaterial kann und sollte somit flr die (Wieder-)Herstellung durch-

wurzelbarer Oberbodenschichten weiterverwendet werden.

Da auch die strengeren Werte (70 %-Vorsorgewert) fur eine Aufbringung auf landwirtschaftlich

genutzte Flachen sicher eingehalten werden, ist auch diese Verwertungsmoglichkeit zulassig.

Fir anstehende Mineralbdéden (Geschiebelehm und -mergel, Sande, Beckenschluff) kann von
einer Klassifizierung als Z0-Material ausgegangen werden, da Schadstoffeintrage aus den un-

belasteten Deckschichten (s. 0.) und aus vorheriger Nutzung nicht zu erwarten sind.

4.6 Vorschlag zur Ausgrenzung von Homogenbereichen gemaR DIN ATV 18300 &
DIN ATV 18301

Innerhalb des Untersuchungsbereiches sind die Baugrundverhaltnisse relativ heterogen gestal-
tet. Es dominieren bindige Geschiebelehm- und -mergelablagerungen (SU / UL), die im rele-
vanten Tiefenbereich Uberwiegend eine steifplastische oder halbfeste Konsistenz aufweisen
(0,75 < I < 1,25). Sporadisch treten Aufweichungen auf (0,5 < I < 0,75), deren gesonderte

Ausgrenzung jedoch auf Basis der vorliegenden Erkundungsdaten nicht sinnvoll erscheint.

Die sporadisch oberflachennah angetroffenen Schluffsande lassen sich raumlich nur unsicher

ausgrenzen. Im Bedarfsfalle waren hierflr erganzende Erkundungen vorzusehen.

Entsprechend DIN 18300:2015 und DIN 18301:2015 wird fur Erdarbeiten mit voraussichtlichen
Aushubtiefen von max. 2 bis 3 m u. GOK die Ausgrenzung folgender Homogenbereiche emp-

fohlen.

IBURO - Dipl.-Ing. Steffen Berndt  A:\Projekte\Projekte 2023\23-015 Erschl. B-Plan Papendorf\i23-015-01 1. BA (WG NobelstralRe)\Geotechnischer Bericht.odt



15
A. humoser Oberboden (,Mutterboden®)

BS 1 —BS 16 jeweils bis 0,4...0,75 m u. GOK

B. Geschiebelehm / -mergel, meist konsolidiert, sporadisch aufgeweicht
BS 2 1,3 bis > 3 m u. GOK
BS 3 1,0 bis > 3 m u. GOK
BS 4 0,45 bis > 3 m u. GOK
BS 6 0,6 bis > 3 m u. GOK
BS 7 0,5 bis > 3 m u. GOK
BS 8 0,65 bis > 3 m u. GOK
BS 10 0,6 bis > 3 m u. GOK
BS 11 0,75 bis 2,4 m u. GOK
BS 13 0,6 bis 2,5 m u. GOK
BS 14 0,5 bis > 3 m u. GOK
BS 15 1,2 bis 2 m u. GOK
BS 16 0,45 bis 1,6 m u. GOK
C. Schmelzwasser- und Beckensande, mitteldichte Lagerung
BS 1 0,5 bis > 3 m u. GOK
BS 2 0,75 bis 1,3 m u. GOK
(BS 3 0,75 bis 1,0 m u. GOK)
BS 5 0,65 bis 3,0 m u. GOK
BS 9 0,5 bis 1,3 m u. GOK
BS 11 (0,5 bis 0,75 m u. GOK)
2,4 bis > 3 m u. GOK
BS 12 0,4 bis > 3 m u. GOK
BS 13 2,5 bis > 3 mu. GOK
BS 15 0,75 bis 1,2 m u. GOK, sowie 2,0 bis > 3 m u. GOK
BS 16 1,6 bis > 3 m u. GOK
D Beckenschluff, konsolidierte
BS 9 1,3 bis > 3 m u. GOK
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Far die Homogenbereiche A bis D sind nachfolgende Eigenschaften relevant.

Homogenbereich

A

B

Beschreibung

humoser Oberboden

Geschiebelehm & -mergel,
Uberwiegend konsolidiert

KorngréRRenverteilung
Massenanteile [%]

0/25/65/10 bis

15/30/50/5 bis
25/30/45/0

Ton / Schiuff / Sand / Kies 5745715070 siehe auch 6.5.1
Massenanteil [%] an Stei- .
nen / Bldcken / groRen BIS- <10/<10/- < 10/ sporadisch /
sporadisch
cken
Dichte, feucht [g / cm?] 1,5 bis 1,7 2,0-2,2
undranierte
Scherfestigkeit ¢, [kN/m?] - 25-200
Uberwiegend 0,75 < I, < 1,25,
Konsistenz | ) steifplastisch bis halbfest,
¢ bereichsweise 0,5 < 1. < 0,75,
weichplastisch
. <0,3/<0,33,
Lagerungsdichte D / Ip locker -
Organischer Anteil [%] 1,0 bis 2,0 <0,5
Bodengruppe OH SU /UL
Bodengruppe nach DIN 1 4

18300:2012

Besonderheiten

fur (Wieder-)Herstellung durch-
wurzelbarer Oberbodenschicht
vorsehen

als Erdbaustoff fur die Wieder-
verfiillung von Baugruben und
Leitungsgraben unterhalb zukinftiger
Verkehrsflachen ungeeignet
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Homogenbereich

C

D

Beschreibung

Schmelzwasser- und Beckensande,
mitteldichte Lagerung

Beckenschluff

KorngréRRenverteilung
Massenanteile [%]
Ton / Schiuff / Sand / Kies

0/3/95/2bis
5/25/70/0
siehe auch 6.5.1

10/80/10/0 bis
20/75/5/0
siehe auch 6.5.1

Massenanteil [%] an Stei-

nen / Blécken / grof3en BI6- <10/ vereinzelt / - -/-1-
cken
Dichte, feucht [g / cm?] 1,7-1,8 2,0 bis 2,1
undranierte
Scherfestigkeit c, [kN/m?] - 60 -120
0,75 <1.<1,25,

Konsistenz I,

steifplastisch bis halbfest

Lagerungsdichte D / Ip

0,3<D<0,5/0,33<1p<0,67,

mitteldicht
Organischer Anteil [%] <0,5 <0,5
Bodengruppe SE/SU/SU uL
Bodengruppe nach DIN 3 4

18300:2012

Besonderheiten

als Erdbaustoff gut geeignet

als Erdbaustoff kaum geeignet
ggf. in Sandwichbauweise
wiederverwendbar
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5 Empfehlungen zur Planung und Bauausfiihrung

5.1  StralRen- und Rohrleitungsbau

5.1.1 Wasserhaltung

Im Untersuchungsbereich wurden zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung Bodenwasserflur-
abstande Uberwiegend > 3 m festgestellt. Lediglich im Bereich der BS 1 & BS 2, sowie BS 6

war dieses auch im zu erwartenden Aushubbereich vorhanden.

Oberhalb schwerdurchlassiger bindiger Geschiebelehme und -mergel ist ein zeitweiser Aufstau
von Sickerwasser und die Ausbildung auch oberflachennahen Schichtenwassers nicht auszu-
schlieBen (z. B. Winterbau). Die Notwendigkeit fir WasserhaltungsmalRnahmen ist deshalb

stark witterungsabhangig.

Innerhalb relativ schwerdurchlassiger Geschiebelehme und -mergel, sowie von Beckenschluf-
fen ist im Bedarfsfalle eine offene Wasserhaltung ausreichend (Baugrubendranung, Pumpen-

sumpf).

Bei Anschneiden wasserfuhrender Sande kann jedoch bereichsweise auch die Notwendigkeit

fur eine geschlossene Bodenwasser-Absenkung erforderlich werden (aktuell siehe BS 1).

5.1.2 Rohrgraben- und Baugrubenaushub

Beim Rohrgraben- und Baugrubenaushub sind Aushubbdden entsprechend der empfohlenen

Homogenbereiche zu separieren.

Humose Oberbdden (OH) sind fir die (Wieder-)Herstellung durchwurzelbarer Oberbdden vor-
zusehen. Bei vorgesehener Weiterverwendung im Baugebiet sollten diese zu lockeren Mieten
aufgesetzt und gegebenenfalls zwischenzeitlich begriint werden. Eine Verdichtung, z. B. durch

Befahren mit Baufahrzeugen, ist moglichst zu vermeiden.

Bindige Aushubbdden (Geschiebelehm und -mergel, sowie Beckenschluff) sind fir die Wieder-
verfullung von Baugruben und Leitungsgraben unterhalb zukunftiger Verkehrsflachenbefesti-

gungen moglichst nicht zu verwenden.
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Bereichsweise in ausreichender Machtigkeit auch oberflachennah auftretende Sande waren

hierflr geeignet und bei Aushub zwischenzulagern.

Far den Wiedereinbau vorgesehenes Aushubmaterial sollte fur die Lagerung zu Mieten aufge-

setzt und profiliert werden.

5.1.3 Rohrgraben- und Baugrubensicherung

Graben und Baugruben mit Tiefen > 1,25 m mussen nach DIN 4124 vor Betreten abgebdscht
oder durch Verbau gesichert werden. Stirnwande von Graben dirfen bis 1,75 m Tiefe senk-

recht ausgeflihrt werden.

Innerhalb der Deckschichten und anstehender Sande, sowie aufgeweichter Mineralbéden sind
Bdschungsneigungen < 45°, innerhalb konsolidierter bindiger Geschiebelehme und -mergel, so-

wie Beckenschluffe von 60° zulassig.

Grabenverbaugerate konnten innerhalb von Sanden und Weichbéden im Absenkverfahren, in-
nerhalb kurzzeitig auch senkrecht standfester konsolidierter bindiger Béden auch im Einstellver-

fahren eingesetzt werden.

Alternativ ist am Standort Uberwiegend die Verwendung eines waagerechten Normverbaus
moglich (Voraussetzung: mitteldichte Sande oder konsolidierte bindige Bdden, keine Weichbo-
den!). Ebenfalls kénnte ein Tragerbohlverbau (Berliner Verbau) oder Gleitschienenverbau vor-

gesehen werden (gegebenenfalls Abwasserpumpwerk).

5.1.4 Rohrauflagerung, bzw. -einbettung., Baugrundverbesserungen und Bodenaustausch

Eine direkte Rohrauflagerung ist méglich im Bereich anstehender Sande in mindestens mittel-
dichter Lagerung, sowie konsolidierter bindiger Bdden in steifplastischer oder halbfester Konsis-

tenz.

Weichbdéden unmittelbar unterhalb vorgesehener Rohrleitungen (evtl. BS 2 & BS 3, BS 6,
BS 14) sollten méglichst vollstandig, mindestens jedoch in einer Starke von 30 cm gegen ver-
dichtungsfahigen Fillsand ausgetauscht werden. Bei Teilverbleib von Weichbdden hat sich der

Einsatz von Geotextilien (Trennvlies) bewahrt.

Durch die muldenartige Vorformung des Auflagers kann ein gunstiger Auflagerwinkel flr Rohre

mit Kreisquerschnitt ohne Ful} erreicht werden.
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5.1.5 Rohrgraben- und.Baugrubenverfillung, Bodenaustausch

Die humosen Oberbdéden (Homogenbereich A), Geschiebelehme und -mergel (Homogenbe-
reich B) und Beckenschluffe (Homogenbereich D) sind fir den Wiedereinbau unterhalb von

Verkehrsflachen ungeeignet.

Bereichsweise oberflachennah auftretende Sande (SE / SU) waren hierfur prinzipiell gut geeig-

net (Homogenbereich C).

Als Austauschmaterial fur ungeeignete Aushubbdden sollten fur die Verflllung von Baugruben
und Leitungsgraben gut verdichtbare Fillsande vorgesehen werden (z. B. 0/2 oder 0/4, Ab-

schlammbares < 15 %).

Einbau und Verdichtung mussen lagenweise erfolgen. Die Starke der Einzellagen sollte

D < 0,3 m betragen.

Die vorschriftsmalige Verdichtung der Rohrgrabenverfillung sollte durch Rammsondierungen
entsprechend der DIN 4094 nachgewiesen werden. Fur den Nachweis der Tragfahigkeit des
Erdplanums von Verkehrsflachen oberhalb von Rohrleitungsverfiillungen sind statische oder

dynamische Lastplattendruckversuche geeignet.

5.1.6 Hinweise zum_Verkehrsflachenbau

Die innerhalb des geplanten Baugebietes in einer Starke zwischen 0,4 und 0,75 m (durch-
schnittlich 0,5 bis 0,6 m) festgestellten humosen Oberbdden sind unterhalb vorgesehener Ver-

kehrsflachen vollstandig abzuschieben.

Anschlielend ist im Untersuchungsbereich Uberwiegend ein stark frostempfindliches Erdpla-
num (F3) zu erwarten. Sporadisch wurden oberflachennah jedoch auch frostsichere Sande,

meist jedoch nur in geringer Starke, erkundet.

Unter Berucksichtigung der Randbedingungen und erforderlicher Zu- und maoglicher Abschlage
ergibt sich gemal RStO12 eine Mindeststarke des frostsicheren Regelaufbaus von 55 cm
(BKO,3) bzw. 65 cm (Bk1,0 bis Bk3,2).
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Die Eignung bindiger Boden als Erdplanum fur den Verkehrsflachenbau ist stark von aktuellen

Witterungsbedingungen und der Vorbelastung des Erdplanums (z. B. Befahren bei Aushubar-
beiten) abhangig. Auf dem abgezogenen Erdplanum (steifplastische bis halbfeste Konsistenz)
waren aktuell erfahrungsgemal Werte von E.zs: zwischen 25 und 40 MPa zu erwarten. Zur Ge-
wahrleistung eines ausreichend verformungsstabilen Erdplanums (E.zsa 2 45 MPa) sollten zu-

satzliche MaRnahmen vorgesehen werden.

Zur Gewahrleistung eines ausreichend tragfahigen Erdplanums ist z. B. ein zusatzlicher Boden-
austausch geeignet. Erfahrungsgemald ist von erforderlichen zusatzlichen Austauschstarken
von ca. 15 bis 25 cm bei Verwendung von Kiessand (Verstarkung Frostschutzschicht) bzw.
ca. 10 bis 20 cm bei Verwendung von Schottertragschicht-Material auszugehen. Die Starke des
erforderlichen Bodenaustausches liel3e sich durch die Verwendung geeigneter geotextiler Be-

wehrungen um 5 bis 15 cm reduzieren.

Alternativ hat sich fir die Verbesserung der Eignung des Erdplanums innerhalb bindiger Boden
das Einfrasen hydraulischer Bindemittel bewahrt (,Kalkstabilisierung). Ublicherweise werden

Frastiefen zwischen 20 und 30 cm und die Zugabe von 1,5 bis 3 % Bindemittel vorgesehen.

Oberhalb von Sanden ware nach sorgfaltiger Nachverdichtung E..soi 2 45 MPa wahrscheinlich
erfllt.

Zur Vermeidung des Aufstaus von Sickerwasser im Bereich ungebundener Frostschutz- und
Tragschichten ist im Bereich eines Erdplanums innerhalb bindiger Mineralbéden eine Planums-

dranage zu empfehlen.

Auch lokal haben sich Bauweisen mit Schottertragschicht oberhalb einer Frostschutzschicht be-

wahrt.

Geeignete Regelaufbauten sind in RStO12, Tafel 1, Zeile 3 (Bauweisen mit Asphaltdecke) bzw.

Tafel 3, Zeile 1 (Bauweisen mit Pflasterdecke) aufgefuhrt.

Bei vorgesehener Befestigung mit Pflasterdecke sind folgende Aufbauten geeignet (nach
RStO12, Tafel 3, Zeile 1):

Bauweise mit Pflasterdecke, Belastungsklasse BkO,3 (Stellflachen):
8 cm Pflaster auf 4 cm Bettungsschicht
15 cm Schottertragschicht, Evzsoi 2 120 MPa
28 cm Frostschutzschicht, Evzso 2 100 MPa

Gesamtstarke: 55 cm
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Bauweise mit Pflasterdecke, Belastungsklasse Bk1,0:

8 cm Pflaster auf 4 cm Bettungsschicht
20 cm Schottertragschicht, Ezsoi =2 150 MPa
33 cm Frostschutzschicht (mit gebrochener Gesteinskérnung), Evzsor 2 120 MPa

Gesamtstarke: 65 cm

Bauweise mit Pflasterdecke, Belastungsklasse Bk1,8:
10 cm Pflaster auf 4 cm Bettungsschicht
25 cm Schottertragschicht, Evzsoi 2 150 MPa
31 cm Frostschutzschicht (mit gebrochener Gesteinskdrnung), Ev2son 2 120 MPa

Gesamtstarke: 70 cm

Bauweise mit Pflasterdecke, Belastungsklasse Bk3,2:
10 cm Pflaster auf 4 cm Bettungsschicht
25 cm Schottertragschicht, Ev2soi = 180 MPa
31 cm Frostschutzschicht (mit gebrochener Gesteinskdrnung), Evzsoi 2 120 MPa

Gesamtstarke: 70 cm

Bei vorgesehener Befestigung in Asphaltbauweise ergeben sich folgende Aufbauten (nach
RStO12, Tafel 1, Zeile 3):

Bauweise mit Asphaltdecke, Belastungsklasse Bk1,0:
4 cm Asphaltdecke auf 10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht, Evzsoi = 150 MPa
36 cm Frostschutzschicht (mit gebrochener Gesteinskérnung), Evzsoi 2 120 MPa

Gesamtstarke: 65 cm

Bauweise mit Asphaltdecke, Belastungsklasse Bk1,8:
4 cm Asphaltdecke auf 12 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht, Evzsoi =2 150 MPa
34 cm Frostschutzschicht (mit gebrochener Gesteinskdrnung), Ev2sai = 120 MPa

Gesamtstarke: 65 cm

Bauweise mit Asphaltdecke, Belastungsklasse Bk3,2:
10 cm Asphaltdecke auf 10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht, Evzsoi =2 150 MPa
35 cm Frostschutzschicht (mit gebrochener Gesteinskdrnung), Ev2son 2 120 MPa

Gesamtstarke: 70 cm
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Fur Befestigungen von Geh- und Radwegen kann auf Regelaufbauten der Tafel 6 der RStO12

zurtickgegriffen werden.

Die Eignung vorausgewahlter Regelaufbauten sollte frihzeitig anhand von Probefeldern Uber-

pruft werden.

5.2 Hochbau

5.2.1 Baugrundeignung, Bodenaustausch

Die vorliegenden Ergebnisse (BS 4, sowie BS 11 bis BS 16) ermdglichen auch eine erste Ein-
schatzung der Baugrundeignung und des erforderlichen Grindungsaufwandes flir die Errich-
tung von Hochbauten innerhalb der ndrdlichen Baufelder, ersetzen jedoch nicht eine projektbe-

zogene Baugrunderkundung!

Zur sicheren Abtragung von Bauwerkslasten sind nur Baugrundschichten mit geringer Set-
zungsneigung, sowie einer ausreichenden Konsolidierung und Scherfestigkeit geeignet. Diese
Eigenschaften weisen im Untersuchungsbereich die am Standort dominierenden bindigen Ge-
schiebelehme und -mergel in mindestens steifplastischer Konsistenz (SU / UL, |, > 0,75), sowie
Sande in mindestens mitteldichter Lagerung auf (SE / SU, 0,3 <D < 0,5).

Sporadisch in gréRerer Tiefe auftretende Aufweichungen (siehe BS 14) beeintrachtigen die Ge-
samteignung des Baugrundes nur in geringem Male, bedingen jedoch eine etwas grofiere Set-

zungsneigung, sowie die Neigung zur Ausbildung von Setzungsunterschieden.

Die im Bereich der nordlichen Baufelder in Starken von 0,4 bis 0,75 m erkundeten humosen
Oberbdden ([OH]) sind als Baugrund ungeeignet. Zunachst ausreichend tragfahiger Baugrund

ist unmittelbar unterhalb dieser Deckschicht anstehend.

Humose Oberbéden sind im Hochbaubereich vollstdndig auszutauschen. Zudem ist eine Ge-
landeprofilierung auf lokale Hochpunkte zu empfehlen, um eine hydrologisch ungunstige Sen-
kenlage und Gelandeeinschnitte zu vermeiden, sowie einen grolitmoéglichen Abstand zwischen

frostfreien Griindungssohlen und sporadisch unterlagernden Weichbdéden zu gewahrleisten.

Bodenaustausch und Gelandeprofilierung missen unter Bericksichtigung einer Lastausbrei-
tung unter 45° erfolgen. Das Austauschmaterial (verdichtungsfahiger Flllsand: 0/2 oder 0/4,
Abschldammbares < 15% oder Kiessand: 0/32) ist lagenweise (D < 0,3 m) einzubauen und sorg-
faltig zu verdichten (De; =2 98 %). Wasserhaltungsmalinahmen werden flir Oberbodenaustausch

und die Herstellung frostfreier Griindungen voraussichtlich nicht erforderlich.
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5.2.2 Konventionelle Flachgriindung auf Einzel- und/oder Streifenfundamenten

Nach Austausch der humosen Oberbdden ist eine konventionelle Flachgriindung von Hochbau-
ten auf Einzel- und/oder Streifenfundamenten realisierbar. Bei Auftreten von Aufweichungen im
oberflachennahen Lastabtragsbereich von frostfrei gegriindeten Fundamenten waren jedoch
Abminderungen der zulassigen Sohlpressungen zu berucksichtigen. Bei Tiefenlagen > 2 m sind

diese in der Regel weniger kritisch.

Ublicherweise kann fiir die Griindung auf Streifenfundamenten mit einer frostsicheren Einbinde-
tiefe von t 2 0,8 m und einer Breite von b = 0,4 bis 1,0 m ein aufnehmbarer Sohldruck von
zul o = 180 bis 220 kN/m? (zur Gegenuberstellung mit charakteristischen Lasten) kalkuliert

werden.

Dies entspricht einem Bemessungswert des Grundbruchwiderstandes von orq = 255 bis
315 kN/m? (nach EC7, yar= 1,40, zur Gegenlberstellung mit Bemessungswerten der Lasten, ye

= 1,35, ya= 1,50 sind zu bertcksichtigen).
Streifenfundamente miissen eine Mindestbreite von b = 0,3 m aufweisen.

Fir Einzelfundamente mit a = b = 0,5 m kann in der Regel zul o = 200 bis 250 kN/m? bzw.
Orq = 285 bis 355 kN/m? in Ansatz gebracht werden.

Das tatsachlich erforderliche Maly der Fundamentbreite von Streifenfundamenten bzw. die Di-
mensionierung von Einzelfundamenten ergibt sich aus dem Verhaltnis der vorhandenen Lasten

V und der aufnehmbaren Sohldricke zul o (siehe oben).

Das Fundament ist richtig bemessen, wenn vorh ¢ < zul o (charakteristischer Wert der Sohl-
pressung < aufnehmbarer Sohldruck) bzw. V4 < R4 (Bemessungswert der Einwirkungen < Be-

messungswert des Grundbruchwiderstandes) erflillt sind.
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5.2.3 Grundung auf Fundamentplatte oberhalb eines geeigneten Griindungspolsters

Alternativ ist eine Grindung von Hochbauten auf elastisch gebetteten Stahlbeton-Fundament-

platten moglich.

Die zu erwartende Sohlpressung unter Plattengriindungen (Lastverteilung) ist erheblich gerin-
ger als bei Streifengrindungen (Lastkonzentration). AuRerdem werden durch die Griindung auf
elastisch gebetteter Bodenplatte mdégliche Nachfolgesetzungen weitgehend vergleichmaRigt,

sowie kleinflachige Schwachstellen im Baugrund Uberbruckt.

Unterhalb der Bodenplatte sollte dann ein Kiessand-Griindungspolster mit einer Mindeststarke
von 0,5 m vorgesehen werden. Darunter kann der Bodenaustausch auch gegen Fullsand erfol-

gen.

Bodenaustausch und Griindungspolster sind lagenweise (D < 0,3 m) herzustellen und sorgfaltig

zu verdichten.

Far die Herstellung des Grundungspolsters sollte ein gut verdichtbarer weitgestufter Kiessand
(0/16 oder 0/32) verwendet werden.

Auf dem Kiessand-Grindungspolster sollte ein Verdichtungsgrad von Dp; 2 98 % erreicht und
nachgewiesen werden. Fur den Nachweis sind z. B. Lastplattendruckversuche geeignet (sta-
tisch: Ev> 2 80 MN/m?, dynamisch: E.s 2 40 MN/m?).

Ublicherweise kénnen Bettungsmodule von ks = 12 bis 15 MN/m? in Ansatz gebracht werden.

Bei Ausfuhrung von Unterkellerungen sind im Sohlbereich meist tragfahige Boden zu erwarten.

Die Grundung kann dann auf der Kellersohlplatte oberhalb einer Sauberkeitsschicht erfolgen.

Fir die Herstellung von Kellern sind gegebenenfalls bauzeitliche Grundwasserabsenkungen

vorzusehen.

Aufgrund der geringen Durchlassigkeit der dominierenden bindigen Geschiebelehme und -mer-
gel, sowie der ebenfalls nur maRigen Durchlassigkeit schluffiger Sande ist eine zeitweise
Druckwasserbelastung nicht auszuschlief3en. Kellergeschosse waren folglich gegen driicken-
des Wasser zu dichten (Wassereinwirkungsklasse W2.1 oder W2.2 nach DIN 18533-1, alterna-
tiv: ,WeiRe Wanne®).
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Anlage 6.2: Lageplan mit eingetragenen Untersuchungsstellen
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Anlage 6.3: Koordinaten der Bohransatzpunkte

Vorhaben: ErschlieRung B-Plan WG ,Am Schwanensoll*

ETRS89/UTM-33N DHHN2016
Punkt Nr. Rechtswert Hochwert | Orthom. Hoéhe

[m] [m] [MNHN]
BS01 311.236,47 | 5.993.629,84 33,79
BS02 311.111,07 | 5.993.635,42 35,66
BS03 310.968,13 | 5.993.639,09 36,55
BS04 311.098,91 | 5.993.710,82 37,24
BS05 311.161,34 | 5.993.545,29 35,81
BS06 311.054,86 | 5.993.585,99 35,88
BS07 310.958,70 | 5.993.566,96 37,70
BS08 311.028,81 | 5.993.498,23 36,96
BS09 310.903,51 | 5.993.503,56 39,17
BS10 310.810,34 | 5.993.511,76 39,25
BS11 311.038,75 | 5.993.706,12 36,86
BS12 310.977,95 | 5.993.713,20 36,15
BS13 311.011,13 | 5.993.731,91 36,26
BS14 311.159,30 | 5.993.741,39 35,90
BS15 311.114,50 | 5.993.737,08 36,09
BS16 311.156,43 | 5.993.700,42 36,52
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Anlage 6.5.1

Priifbericht %UF“

Prafbericht-Nr.: 121.001.01.09-17_2023_A02_01/23

Grundlegende Daten zum Auftrag

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Objektname: BV: ErschlieBung B-Plan ,Am Schwanensoll*

Firma/Behérde

IBURO Ingenieurbiro fiir Baugrunduntersuchung und
Zusatz

Umwelttechnik Rostock

StralBe

Rennbahnallee 21

PLZ, Ort

18059 Rostock

Auftraggeber:

Priifgegenstand: Bodenproben — Kérnungsanalyse und Abschatzung ki-Wert
Probeneingang: 31.01.2023
Probenbearbeitung: 31.01.2023 — 10.02.2023

Probenummern, Untersuchungsumfang und angewandte Methoden siehe ab Seite 2

Angaben liber angewandte, nicht genormte Priifverfahren und -anweisungen

keine

Angaben liber Abweichungen, Zusitze oder Einschrankungen gegeniiber der Priifspezifikation

keine

Sonstige Bemerkungen

keine

Umfang und Anlagen: Dieser Prifbericht umfasst 2 Seiten und 7 Anlagen (insgesamt 16 Blatter).

Hinweis: a) Alle Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegenstande.
b) Ohne schriftliche Genehmigung darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
c) Wenn nicht anders vereinbart, werden die Proben 6 Wochen nach Erstellung des Priifberichtes entsorgt.

//
/)
g
3 "= BSL Rostock, 10.02.2023
Untersyfift, Stellung im Unternehmen Ort, Datum

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Hauptsitz Fon: +49[0] 39 31 68 92 -0 Niederlassung Nord  Fon: +49 [0]3 813644 -504 = ((pakks
Breite StraRe 30  Fax: +49[0] 39 31 68 92 - 99 Rungestralle 17 Fax: +49[0] 3 81 36 44 - 505 s
D-39576 Stendal info@upi-umweltprojekt.de D-18055 Rostock nl.nord@upi-umweltprojekt.de Seite 1 von 2
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Prifbericht-Nr.: 121.001.01.09-17_2023_A02_01/23

Tabelle 1: Durchgefiihrte Priifungen bzw. Untersuchungen

%upi

Probe-Nr. BS BS BS BS BS BS BS
1/2 5/2 9/2 12/2 6/2 9/3 10/2
gestorte Probe X X X X X X X
ungestorte Probe
Prufung / Norm In-situ-Prifung
Wassergehalt durch
Ofentrocknung DIN EN ISO 17892-1:2015-03
Mikrowelle DIN 18121-2:2020-11
Ofentrocknung DIN EN 1097-5:2008-06
KorngréBenverteilung
Siebung, nass DIN EN ISO 17892-4:2017-04 X X X
komb. Siebung / Sedimentation DIN EN ISO 17892-4:2017-04 X X X X
Siebung, trocken DIN EN ISO 17892-4:2017-04
Siebung, nass DIN EN 933-1:2012-03
Siebung, trocken DIN EN 933-1:2012-03
Proctorversuch DIN 18127:2012-09
Gllhverlust DIN 18128:2002-12
Kalkgehalt DIN 18129:2011-07
Gesamtcarbonatgehalt GDA E 3-12 (Nr. 3.6):2011-04
* nicht akkreditierte Priifung
Seite 2 von 2
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Standort Nord
Rungestralle 17

Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock
Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher

Datum: 07.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 009-23

Prifung DIN EN I1SO 17892-4 - 5.2
Probe-Nr.: BS 1/2

Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"
Tiefe:1,56-2,5

Bodenart: fS, mS, u'

Bodenart 2: csiMSa/FSa

TIU/ISIG [%]: - /8.1/915/0.4

Kf [Hazen] [m/s]: 5.532E-5
d10/d30/d60 [mm]: 0.069 /0.139 /0.210
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 295.50

Siebanalyse
Korngréle Rickstand Rickstand Siebdurch-
[mm] a] [%] gange [%]
8.0 0.00 0.00 100.00
4.0 0.70 0.24 99.76
2.0 0.60 0.20 99.56
1.0 2.30 0.78 98.78
0.5 12.20 4.13 94.65
0.25 65.60 22.20 72.45
0.125 147.40 49.88 22.57
0.063 42.90 14.52 8.05
Schale 23.80 8.05 -
Summe 295.50
Siebverlust 0.00
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Standort Nord
Rungestralle 17

Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock

Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher

Datum: 07.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 010-23

Prifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5
Probe-Nr.: BS 5/2

Siebanalyse

Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"
Tiefe: 0,65 - 1,3 Korngréfle Ruckstand Rickstand Siebdurch-
Bod :fS, ms, u' .
BZdZ:Z: 2 c:r:s:FSa [mm] [a] [%] gange [%]
TIUISIG [%]: 2.4/9.5/87.1/1.1
Kf [Hazen] [m/s]: 3.959E-5 8.0 0.00 0.00 100.00
d10/d30/d60 [mm]: 0.058 / 0.101/0.175
Siebanalyse: 4.0 0.80 0.27 99.73
Trockenmasse [g]: 291.50
Schidgmmanalyse: 2.0 2.40 0.82 98.90
Trockenmasse [g]: 26.47
Korndichte [g/cm?]: 2.650 1.0 2.80 0.96 97 .94
Araometer:
Bezeichnung: 2034703 05 7.60 2.61 95.33
Volumen Ardometerbirne [cm?]: 62.21
Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 318.02
Lange Ardometerbirne [cm]: 165.10 0.25 34.60 11.87 83.46
Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.50
Meniskuskorlrrekturcm/R'o:0.29/1.14 0.125 132.10 45.32 38.15
d1=184 d2=36.9 d3=55.3 d4=73.7
5= 091 46 = 1106 472 1900 mrm 0.063 76.70 26.31 11.84
Schale 34.50 11.84 -
Summe 291.50
Siebverlust 0.00
Schlammanalyse
Zeit R', R + Ro Korngréile T H, n Durchgang
(h] | [min] (-] Ro=Cm+R' [mm] [°C] [mm] (-] [%]
[-]
0 1 9.90 11.33 0.0541 19.5 155.14 1.01778 8.14
0 1 9.90 11.33 0.0541 19.5 155.14 1.01778 8.14
0 2 6.70 8.13 0.0397 19.5 166.94 1.01778 5.84
0 5 5.50 6.93 0.0254 19.5 171.36 1.01778 4.98
0 15 4.20 5.63 0.0149 19.5 176.15 1.01778 4.04
0 45 3.50 4.93 0.0087 19.5 178.73 1.01778 3.54
2 0 2.70 413 0.0053 19.5 181.68 1.01778 2.97
6 0 2.30 3.73 0.0031 19.5 183.15 1.01778 2.68
24 0 1.70 3.13 0.0016 19.5 185.36 1.01778 2.25
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Standort Nord
Rungestralle 17

Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock
Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher

Datum: 07.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 011-23

Prifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2
Probe-Nr.: BS 9/2

Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"
Tiefe: 0,5-1,3

Bodenart: mS, fs

Bodenart 2: fsaMSa

TIUISIG [%]: - /14.9/95.1/0.0

Kf [Hazen] [m/s]: 1.158E-4
d10/d30/d60 [mm]: 0.100 / 0.158 / 0.236
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 271.30

Siebanalyse
Korngréle Rickstand Rickstand Siebdurch-
[mm] la] [%] gange [%]
4.0 0.00 0.00 100.00
2.0 0.10 0.04 99.96
1.0 0.30 0.11 99.85
0.5 5.30 1.95 97.90
0.25 91.10 33.58 64.32
0.125 140.60 51.82 12.50
0.063 20.70 7.63 4.87
Schale 13.20 4.87 -
Summe 271.30
Siebverlust 0.00
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Standort Nord
Rungestralle 17

Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock
Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher

Datum: 07.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 012-23

Prifung DIN EN I1SO 17892-4 - 5.2
Probe-Nr.: BS 12/2

Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"
Tiefe: 0,5-1,5

Bodenart: fS, ms, u'

Bodenart 2: csimsaFSa

TIU/SIG [%]: - /8.5/91.3/0.2

Kf [Hazen] [m/s]: 4.835E-5
d10/d30/d60 [mm]: 0.065 / 0.089 / 0.144
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 222.40

Siebanalyse
Korngréle Rickstand Rickstand Siebdurch-
[mm] la] [%] gange [%]
4.0 0.00 0.00 100.00
2.0 0.50 0.22 99.78
1.0 0.30 0.13 99.64
0.5 0.50 0.22 99.42
0.25 4.30 1.93 97.48
0.125 104.30 46.90 50.58
0.063 93.60 42.09 8.50
Schale 18.90 8.50 -
Summe 222.40
Siebverlust 0.00

10 16
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH
Standort Nord
Rungestralle 17
Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock
Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher Datum: 08.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 013-23

Priifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5 Siebanalyse
Probe-Nr.: BS 6/2
Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"
Tiefe: 0,6 - 1,4 Korngréle Rickstand Rickstand Siebdurch-
Bod rt: S, t, ..
BZdZ:Zn 2: fsir:sicsiCISa [mm] [g] [%] gange [%]
T/U/SIG [%]: 20.8/26.7/50.2/2.4
LS 19059 16.0 0.00 0.00 100.00
d10/d30/d60 [mm]: -/0.009/0.107
oot 8.0 0.90 0.36 99.64
Trockenmasse [g]: 253.30
Schizmmanalyse: 4.0 2.50 0.99 98.66
Trockenmasse [g]: 28.59
Korndichte [g/cm?]: 2.650 2.0 2.70 1.07 97.59
Ardometer: 1.0 4.30 1.70 95.89
Bezeichnung: 2034703
Volumen Ardometerbirne [cm?]: 62.21 05 8.30 3.28 92.62
Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 318.02 ; ; ; ;
Lénge Ardometerbirne [cm]: 165.10 0.25 2470 9.75 82.87
Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.50 ; ; ; ;
Meniskuskorrektur C,, / R's: 0.29 / 1.14 0.125 48 .50 19.15 6372
d1=184 d2=36.9 d3=553 d4 =73.7
d5=92.1 d6 =110.6 d7=129.0 mm 0.063 41.30 16.30 47.41
Schale 120.10 47.41 -
Summe 253.30
Siebverlust 0.00
Schlammanalyse
Zeit R', R + Ro Korngréile T H, n Durchgang
[h] | [min] [-] Ro=Cm*R' [mm] [°C] [mm] [-] [%]
[-]
0 1 14.90 16.33 0.0508 19.5 136.71 1.01778 43.50
0 1 14.90 16.33 0.0508 19.5 136.71 1.01778 43.50
0 2 13.70 15.13 0.0365 19.5 141.13 1.01778 40.31
0 5 12.93 14.36 0.0233 19.5 143.97 1.01778 38.25
0 15 11.48 12.91 0.0137 19.5 149.33 1.01778 34.38
0 45 9.51 10.94 0.0081 19.5 156.59 1.01778 29.13
2 0 8.31 9.74 0.0050 19.5 161.01 1.01778 25.94
6 0 7.20 8.63 0.0029 19.5 165.11 1.01778 22.97
24 0 5.91 7.34 0.0015 19.5 169.84 1.01778 19.55

12 16
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Standort Nord
Rungestralle 17

Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock

Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher

Datum: 08.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 014-23

Prifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5
Probe-Nr.: BS 9/3

Siebanalyse

Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"
Tiefe: 1,5 - 2,5 Korngréle Rickstand Rickstand Siebdurch-
Bodenart: U, t .
Bodenart 2: fsiclcsiMSi [mm] [9] [%] gange [%]
T/U/SIG [%]: 16.0/79.9/4.1/0.0
KI[USBR] [m/s]: 6.928E-9 4.0 0.00 0.00 100.00
d10/d30/d60 [mm]: -/0.006/0.015
Siebanalyse:
Tlrockenriasse [g]: 259.20 2.0 0.10 0.04 99.96
Schlammanalyse:
Trockenmasse [g]: 39.42 1.0 0.40 0.15 99.81
Korndichte [g/cm?]: 2.650
Aréometer: 0.5 0.40 0.15 99.65
Bezeichnung: 2034703
Volumen Ardometerbirne [cm?]: 62.21
Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 318.02 0.25 1.00 0.39 99.27
Lénge Ardometerbirne [cm]: 165.10
Abstd. OK Bime - UK Skala [mm]: 9.50 0.125 4.60 1.77 97.49
Meniskuskorrektur C,, / R's: 0.29 / 1.14
d1=184 d2=36.9 d3=553 d4=73.7 0.063 4.10 1.58 95.91
d5=92.1 d6=110.6 d7 =129.0 mm
Schale 248.60 95.91 -
Summe 259.20
Siebverlust 0.00
Schlammanalyse
Zeit R', R + Ro Korngréile T H, n Durchgang
(h] | [min] (-] Ro=Cm+R' [mm] [°C] [mm] (-] [%]
[-]
0 1 22.10 23.53 0.0456 19.5 110.18 1.01778 91.95
0 1 22.10 23.53 0.0456 19.5 110.18 1.01778 91.95
0 2 21.00 22.43 0.0328 19.5 114.23 1.01778 87.65
0 5 18.50 19.93 0.0216 19.5 123.44 1.01778 77.88
0 15 13.00 14.43 0.0134 19.5 143.72 1.01778 56.39
0 45 8.40 9.83 0.0082 19.5 160.67 1.01778 38.41
2 0 5.00 6.43 0.0052 19.5 173.20 1.01778 25.13
6 0 3.50 4.93 0.0031 19.5 178.73 1.01778 19.26
24 0 2.30 3.73 0.0015 19.5 183.15 1.01778 14.58

14 16
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upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH

Standort Nord
Rungestralle 17

Tel.: 0381/3644504

18055 Rostock

Fax: 0381/3644505

Projekt-Nr.: 121.001.01.09-17

Kornungslinie

IBURO

Bearbeiter: Roscher

Datum: 08.02.2023

Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Probe entnommen am: 24.01.2023

Art der Entnahme: gestort

Labornummer: BLR 015-23

Prifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5
Probe-Nr.: BS 10/2

Siebanalyse

Entnahmestelle: BV: ErschlieRung B-Plan "Am Schwanensoll"

Tiefe: 2,0 - 3,0 Korngréfle Ruckstand Rickstand Siebdurch-

Bod S, u, .

BZdZ:Z: 2: cszir:]sifsiCISa [mm] [l [%] gange [%]

T/IUISIG [%]: 19.3/33.0/45.4/2.2

Kf [USBR] [m/s]: 2.377E-9 8.0 0.00 0.00 100.00

d10/d30/d60 [mm]: -/0.005/0.088

Siebanalyse: 4.0 2.10 0.74 99.26

Trockenmasse [g]: 282.70

Schidgmmanalyse: 2.0 4.20 1.49 97.77

Trockenmasse [g]: 27.95

Korndichte [g/cm?]: 2.650 1.0 6.30 2.23 95.54

Araometer:

Bezeichnung: 2034703 05 10.70 3.78 91.76

Volumen Ardometerbirne [cm?]: 62.21

Abstand 100-ml 1000-ml [mm]: 318.02

Lange Ardometerbirne [cm]: 165.10 0.25 22.00 7.78 83.98

Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.50

Meniskuskorlrrektur Cm/R'%:0.29/1.14 0.125 44.60 15.78 68.20

d1=184 d2=36.9 d3=553 d4 =73.7

d5=921 d6 = 110.6 d7 = 129.0 mm 0.063 44.70 15.81 52.39

Schale 148.10 52.39 -
Summe 282.70
Siebverlust 0.00
Schlammanalyse
Zeit R', R + Ro Korngréile T H, n Durchgang
(h] | [min] (-] Ro=Cm+R' [mm] [°C] [mm] (-] [%]
[-]

0 1 14.60 16.03 0.0510 19.5 137.82 1.01778 48.26
0 1 14.60 16.03 0.0510 19.5 137.82 1.01778 48.26
0 2 13.50 14.93 0.0366 19.5 141.87 1.01778 44.94
0 5 13.10 14.53 0.0233 19.5 143.35 1.01778 43.74
0 15 11.60 13.03 0.0137 19.5 148.88 1.01778 39.22
0 45 10.00 11.43 0.0081 19.5 154.77 1.01778 34.41
2 0 8.30 9.73 0.0050 19.5 161.04 1.01778 29.29
6 0 6.20 7.63 0.0030 19.5 168.77 1.01778 22.97
24 0 4.40 5.83 0.0015 19.5 175.41 1.01778 17.55

16 16




Priifbericht PB2023000255

Kiwa GmbH, Am Weidenbruch 22, 18196 Kessin / Rostock

IBURO-Ingenieurbiro fiir Baugrunduntersuchung und

Umwelttechnik Rostock
Herr Dipl.-Ing. Steffen Berndt

Rennbahnallee 21
18059 Rostock

Projekt/Bauvorhaben 2):

Referenznummer des
Kunden @:

Auftragsdatum 2);
Kiwa-ANr.:

Untersuchungsauftrag:

Probenbeschreibung 2:

Anzahl der Proben:

Probennahme 2):

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:

Dieser Prifbericht wurde

erstellt von:

i.A. Ines Kriiger
Projektbearbeiter

Environment - Analytics — Products

Anlage 6.5.2

kiwa¥

Kiwa GmbH
Analytik und Umwelt
Am Weidenbruch 22
18196 Kessin / Rostock

Tel. +49 38208 637 0
Fax +49 38208 63728
www.kiwa.de

- (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11217-03-00

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkundenanlage
D-PL-11217-03-00 aufgefiihrten Prifverfahren.

ErschlieBung B-Plan "Am Schwanensoll"

Auftrag vom 30.01.2023

30.01.2023

032300108

Untersuchung gemaR Bundesbodenschutzverordnung

Vorsorgewerte flr Béden
Boden

2

durch den Auftraggeber
30.01.2023

30.01.2023 bis 10.02.2023

Regina Buttner

B, \/(_J\:Q‘Q/

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Ohne schriftiche Genehmigung des

Priflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet.

a) Angaben des Auftraggebers. ¥ Anderung.

Geschéftsfiihrer: Prof. Dr. Roland Huttl, Dr. Gero Schonwaler
Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268

Seite 1 von 5: Prifbericht PB2023000255 vom 10.02.2023


IBURO
Schreibmaschinentext
Anlage 6.5.2


Priifbericht PB2023000255

Labornummer 032300108-

0001

0002

Zuordnung It.
Bundesboden-
schutz-
verordnung
Vorsorgewerte
fur Boden

Probenbezeichnung 2

Lehm/Schluff
Humus < 8%

MP aus
BS 1/1 bis BS 3/1 und
BS 5/1 bis BS 10/1 *)

MP aus
BS 4/1 und BS 11/1
bis BS 16/1 *)

Probennahme @ 24.01.23 24.01.23
Analysenergebnis: Einheit

aus dem Feststoff

Grobanteil > 2 mm g 2,9 3,1
Feinanteil < 2 mm g 115,8 120,4
Summe Grob- und Feinanteil g 118,7 123,5
Grobanteil > 2 mm % 2,4 2,5
Feinanteil < 2 mm % 97,6 97,5
Aussehen Grobanteil > 2 mm Steine Steine
Aussehen Feinanteil < 2 mm brauner Boden brauner Boden
pH-Wert (CaCl2) 59 59
Humusgehalt % 8 1,5 1,9
Blei mg/kg TM | 70 14 13
Cadmium mg/kg TM | 1 <0,1 <0,1
Chrom mg/kg TM | 60 21 19
Kupfer mg/kg TM | 40 10 79
Nickel mg/kg TM | 50 6,3 7,0
Quecksilber mg/kg TM | 0,5 <0,1 <0,1
Zink mg/kg TM | 150 27 30
PCB

PCB 28 mg/kg TS <0,004 <0,004
PCB 52 mg/kg TS <0,006 <0,006
PCB 101 mg/kg TS <0,004 <0,004
PCB 138 mg/kg TS <0,002 <0,002
PCB 153 mg/kg TS <0,002 <0,002
PCB 180 mg/kg TS <0,002 <0,002
Summe 6 PCB mg/kg TS | 0,05 n.n. n.n.
PAK (EPA)

Naphthalin mg/kg TM <0,02 <0,02
Acenaphthylen mg/kg TM <0,20 <0,20
Acenaphthen mg/kg T™M <0,02 <0,02
Fluoren mg/kg TM <0,02 <0,02
Phenanthren mg/kg TM <0,02 <0,02
Anthracen mg/kg TM <0,02 <0,02
Fluoranthen mg/kg TM 0,095 <0,02
Pyren mg/kg TM 0,039 <0,02
Benzo(a)anthracen mg/kg T™M 0,023 <0,02
Chrysen mg/kg TM 0,033 <0,02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,029 <0,02
Benzo(k)fluoranthen mg/kg T™M <0,02 <0,02
Benzo(a)pyren mg/kg T™M 0,032 <0,02
Dibenzo(a,h)-anthracen mg/kg T™M 0,062 <0,02
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg T™M 0,049 <0,02
Indeno(1,2,3-cd)-pyren mg/kg TM 0,091 <0,04
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 0,45 n.n.
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Meinungen und Interpretationen:

032300108-0001: *) ausfuhrliche Probenkennzeichnung: BS 1/1/0,1-0,5m; BS 2/1/0,1-0,75m;
BS 3/1/0,1-0,75m; BS 5/1/0,1-0,65m; BS 6/1/0,1-0,6m; BS 7/1/0,1-0,5m;
BS 8/1/0,1-0,65m; BS 9/1/0,1-0,5m; BS 10/1/0,1-06m

032300108-0002: *) ausfuhrliche Probenkennzeichnung: BS 4/1/0,1-0,45m; BS 11/1/0,1-0,5m;
BS 12/1/0,1-0,4m; BS 13/1/0,1-0,6m; BS 14/1/0,1-0,5m; BS 15/1/0,1-0,75m;
BS 16/1/0,1-0,45m
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Ubersicht Untersuchungsmethoden
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Mess-

p t M th d Standort Einh t unsicher- Bestim
arameter ethodennorm Priifung inhei heit in % mungs-
k=2 grenze
Vorbehandlung
Kdnigswasseraufschluss DIN ISO 11466: 1997-06 03
(zurickgezogene Norm)
TC* DIN ISO 10694: 1996-08 03 %
(zurickgezogene Norm)
TIC* DIN ISO 10694: 1996-08 03 %
(zurickgezogene Norm)
TOC* DIN ISO 10694: 1996-08 03 %
(zurickgezogene Norm)
Aus dem Feststoff
Grobanteil > 2 mm DIN ISO 11464 2006-12 03 g
(zurickgezogene Norm)
Feinanteil < 2 mm DIN ISO 11464: 2006-12 03 g
(zurickgezogene Norm)
Summe Grob- und Feinanteil DIN ISO 11464: 2006-12 03 g
(zurickgezogene Norm)
Grobanteil > 2 mm DIN ISO 11464: 2006-12 03 % 0,1
(zurickgezogene Norm)
Feinanteil < 2 mm DIN ISO 11464: 2006-12 03 % 0,1
(zurickgezogene Norm)
Aussehen Grobanteil > 2 mm DIN I1SO 11464: 2006-12 03
(zuriickgezogene Norm)
Aussehen Feinanteil < 2 mm | DIN ISO 11464: 2006-12 03
(zuriickgezogene Norm)
Trockenmasse DIN ISO 11465: 1996-12 03 Masse-% | 0,02% 0,1
(zuriickgezogene Norm)
Trockenmasse (Grobanteil) DIN ISO 11465: 1996-12 03 Masse-%
(zuriickgezogene Norm)
Trockenmasse (Feinanteil) DIN ISO 11465: 1996-12 03 Masse-%
(zuriickgezogene Norm)
pH-Wert (CaCl2) DIN ISO 10390: 2005-12 03 7,3%
(zuriickgezogene Norm)
Humusgehalt* DIN ISO 10694: 1996-08 03 % 16% 0,2
(zurickgezogene Norm)
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22): 03 mg/kg TM | 16% 2
2009-09
Cadmium DIN EN ISO 11885 (E 22): 03 mg/kg TM | 10% 0,1
2009-09
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22): 03 mg/kg TM | 6,6% 0,5
2009-09
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22): 03 mg/kg TM | 19% 0,5
2009-09
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22): 03 mg/kg TM | 1% 0,5
2009-09
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12): 03 mg/kg TM | 39% 0,1
2012-08
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22): 03 mg/kg TM | 13% 0,5

2009-09
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PCB

PCB 28 DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS 0,004

PCB 52 DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS 0,006

PCB 101 DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS 0,004

PCB 138 DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS 0,002

PCB 153 DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS 0,002

PCB 180 DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS 0,002

Summe 6 PCB DIN ISO 10382: 2003-05 03 mg/kg TS | 21%

PAK (EPA)

Naphthalin DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Acenaphthylen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,2
(zuriickgezogene Norm)

Acenaphthen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Fluoren DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Phenanthren DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Anthracen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Fluoranthen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Pyren DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Benzo(a)anthracen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Chrysen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Benzo(b)fluoranthen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Benzo(k)fluoranthen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zurickgezogene Norm)

Benzo(a)pyren DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM | 30% 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Dibenzo(a,h)-anthracen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Benzo(g,h,i)perylen DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,02
(zuriickgezogene Norm)

Indeno(1,2,3-cd)-pyren DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM 0,04
(zuriickgezogene Norm)

Summe PAK (EPA) DIN EN ISO 13877: 2000-01 03 mg/kg TM | 28%
(zuriickgezogene Norm)

Die durch einen Stern (*) gekennzeichneten Methoden sind nicht akkreditierte Priifverfahren.

Standorte:
03 Kessin

n.n. Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze
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Kiwa GmbH

Anlage 6.5.3

kiwa¥

Analytik und Umwelt
Am Weidenbruch 22
18196 Kessin / Rostock

Kiwa GmbH, Am Weidenbruch 22, 18196 Kessin / Rostock

Tel. +49 38208 637 0

IBURO-Ingenieurbiro fiir Baugrunduntersuchung und
Umwelttechnik Rostock

Herr Dipl.-Ing. Steffen Berndt

Rennbahnallee 21

18059 Rostock

- (( DAKKS

Fax +49 38208 63728
www.kiwa.com

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11217-03-00

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkundenanlage
D-PL-11217-03-00 aufgefiihrten Prifverfahren.

Projekt/Bauvorhaben ): ErschlieBung B-Plan "Am Schwanensoll"
Referenznummer des Auftrag vom 30.01.2023

Kunden a):

Auftragsdatum 2); 30.01.2023

Kiwa-ANTr.: 032300108

Untersuchungsauftrag: Untersuchung auf beton- und stahlaggressive Inhaltsstoffe
Probenbeschreibung @: Wasser

Anzahl der Proben: 1

Probennahme 2 durch den Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 30.01.2023

Priufzeitraum: 30.01.2023 bis 10.02.2023

Dieser Prifbericht wurde Regina Buttner

erstellt von:

i.A. Ines Kriiger
Projektbearbeiter T A . \,(_JV. Q’t\/

Environment - Analytics — Products

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Ohne schriftiche Genehmigung des

Priflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet.
a) Angaben des Auftraggebers. ¥ Anderung.

Geschéftsfiihrer: Prof. Dr. Roland Huttl, Dr. Gero Schonwaler
Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268
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Labornummer 032300108- 0003
Zuordnung It. DIN 4030
Probenbezeichnung @ XA1 XA2 XA3- BS 1/
schwach stark sehr stark Bodenwasser
angreifend | angreifend | angreifend
Probennahme @ 24.01.2023
Analysenergebnis: Einheit
Aussehen, Farbe trib, farblos
Sf;gg? (angesauerte leicht kalkig
Geruch (unveranderte slig
Probe)
pH-Wert >55-<6,5 | >45-<55 | >4,0-<4,5 7,6
KMnO4-Verbrauch mg/| 24
Harte (als CaQ) mg/| 217
Nichtcarbonatharte (als mg/| 123
Ca0)
Hartehydrogencarbonat mg/| 94
(als CaO)
oremanaeito prabe) | >15-<30 | >30-<60 | >60-<100 | 0,74
Sulfat mg/| >200 - >600 - >3.000 - 69
<600 <3.000 <6.000
Chlorid mg/l 33
CO2 kalklosend mg/| >15-<40 >40-<100 | >100 <1
Sulfid, gelost mg/l <0,04
Magnesium mg/| >300 - >1.000 -
<1.000 <3.000 >3.000 14
Saurekapazitat KS bis mol/m? 34
pH 4,3 ’
Calcium mol/m? 3,3
¢ (Chlorid) + 2¢ (Sulfat) mol/m? 24

Meinungen und Interpretationen:

032200108-0003 Die untersuchte Probe gilt gemaf DIN 4030 als nicht betonangreifend.

Die Nichtcarbonatharte ergibt sich als Differenz aus der Harte und dem Hartehydrogencarbonat in mg/l. In Gegenwart von
Alkalicarbonaten kann der Messwert fir das Hartehydrogencarbonat den der Harte Gbersteigen. In diesem Fall entspricht
das Hartehydrogencarbonat der insgesamt vorhandenen Harte. (DIN 4030 Teil 2 Abschnitt 6.2.4)

Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wassern nach DIN 50929 Teil 3

(fiir stehende Gewdsser im Wasser / Luft-Bereich)
Unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe

Freie Korrosion im Unterwasserbereich

— Mulden- und Lochkorrosion: sehr gering

— Flachenkorrosion: sehr gering
Korrosion an der Wasser/Luft-Grenze

— Mulden- und Lochkorrosion: sehr gering

— Flachenkorrosion: sehr gering
Feuerverzinkte Stahle

— Gute von Deckschichten im Unterwasserbereich: sehr gut

— Gute von Deckschichten an der Phasengrenze Wasser/Luft:  gut

— Gute von Deckschichten im Spritzwasserbereich: sehr gut
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Ubersicht Untersuchungsmethoden

Standort | . , . Bestim-

Parameter Methodennorm Prifung Einheit mungs-
grenze
Geruch (angeséauerte Probe) DIN 4030-2: 2008-06 03
pH-Wert DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 03
KMnO4-Verbrauch DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 03 mg/l 0,5
Harte (als CaO) DIN 38409 (H 6): 1986-01 03 mgl/l 3
Nichtcarbonatharte (als CaO) DIN 4030-2: 2008-06 03 mg/|
Hartehydrogencarbonat (als CaO) | DIN 4030-2: 2008-06 03 mg/l 6
émmonium, NH4+ (unbehandelte | DIN 38406 (E 5-1): 1983-10 03 mg/l 0,05
r

Suolft:) DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 03 mgl/l 0,5
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 03 mg/l 0,2
CO2 kalklésend DIN 4030-2: 2008-06 03 mg/l 1
Sulfid, geldst DIN 38405 (D 26): 1989-04 03 mg/l 0,04
Magnesium DIN EN ISO 11885 (E 22): 2009-09 03 mgl/l 0,5
Saurekapazitat KS bis pH 4,3 DIN 38409 (H 7): 2005-12 03 mol/m?3 0,1
Calcium DIN EN ISO 11885 (E 22): 2009-09 03 mol/m?3 0,5
¢ (Chlorid) + 2¢ (Sulfat) berechnet 03 mol/m3

Die durch einen Stern (*) gekennzeichneten Methoden sind nicht akkreditierte Priifverfahren.

Standorte:
03 Kessin

n.n. Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze
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